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Применение лечебного профилактического стоматологического средства на основе хлористого магния, 
включающего цинк-замещенный гидроксиапатит, в комплексном лечении заболеваний пародонта 
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Цель: апробация в стоматологии ранее разработанного полигидрата комплекса поливинилового спирта и хлорида магния, 

содержащего цинк  замещенный гидроксиапатит (Zn-ГА) на пленочном носителе (матрице). Комплекс относится к физиологически 
активным соединениям, обладающим противовоспалительным, рассасывающим и анальгезирующим действием (Пат. 2268712 
Российская Федерация, МПК С01В25/32. заявитель и патентообладатель ООО НВФ «Гируд И.Н.» - №2003106929/15; заявл. 
12.03.2003; опубл. 27.01.2006, Бюл. №03-2006.-1с.). ГА обладает реминерализующим воздействием на твердые ткани зуба. Цинк 
является эффективным антисептиком. 

Материал и методы. Было принято 30 больных с воспалительным заболеванием пародонта (ВЗП). У пациентов, наряду с 
комплексным обследованием  и лечением, применялась пленка с препаратом. Контрольную группу составили 10 человек с ВЗП, у 
которых препарат не применялся. Пленка с препаратом использовалась после снятия зубных отложений ультразвуковым способом 
и проведения кюретажа пародонтальных карманов. Препарат был рекомендован для домашнего использования двукратно в 
течение двух дней после процедуры.  У контрольной группы больных проводилась антисептическая обработка десневого края 
0.02% раствором фурацилина. 

Результаты. У больных первой группы практически не наблюдалось кровоточивости, отмечалось отсутствие гиперестезии, 
снижение болевого синдрома, уменьшение отечности тканей десны в отличие от больных контрольной группы, у которых сроки 
заживления были значительно дольше, что  говорит об эффективности применения пленки в комплексном лечении больных с ВЗП, 
в послеоперационном периоде в качестве ранозаживляющего средства. Результаты  работы подтверждены цитологическим 
исследованием содержимого пародонтального кармана. 
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